DGUV Information 201-012 (bisher: BGI 664): Verfahren mit geringer Exposition gegentber
Asbest bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten, Ergédnzung (Stand: 09.2015)

Emissionsarme Verfahren fur Tatigkeiten mit geringer
Exposition gemaR Nr. 2.9 TRGS 519

BT 18.2: Entfernen asbesthaltiger Estriche — insbeson-
dere asbesthaltiger Magnesia-Estriche — von
mineralischem Untergrund: Schwegler-Verfahren

1 Anwendungsbereich

Abfrasen und Abstemmen asbesthaltiger Estriche mit hierfiir umgeristeten Frasen und
Hydromeifieln an Kompaktladern inkl. Absaugung und Bedlisung mit anschlieendem optio-
nalem Reinigungsgang mittels Kugelstrahlen inkl. Absaugung.

2 Organisatorische MaBnahmen

e Benennung einer sachkundigen verantwortlichen Person nach TRGS 519 Nr. 5.1.

e Einmalige unternehmensbezogene Mitteilung spatestens sieben Tage vor Aufnahme der
Arbeiten gemafl Anhang | Nr. 2.4.2 GefStoffV/TRGS 519 Nr. 3.2 an zustandige Behdrde
und Trager der gesetzlichen Unfallversicherung.

¢ Erstellen einer Gefahrdungsbeurteilung, einer Betriebsanweisung, eines Arbeitsplans
sowie Unterweisung der bei Tatigkeiten mit asbesthaltigen Baustoffen Beschaftigten nach
TRGS 519 Nr. 4.

¢ Arbeitsausflihrung unter Beachtung der Betriebsanweisung durch fachkundige und in das
Arbeitsverfahren eingewiesene Personen.

3 Arbeitsvorbereitung
Bereitzustellen sind folgende Gerate und Materialien:

o Modifizierte Frase Dynapac PL500TD oder Frase Dynapac PL1000 T mit Absaugung,
Wasserbedlsung, Dieselpartikelfilter

o Kompaktlader Typen Gehl 4640 und Gehl 5640 Turbo oder ein mindestens gleichwertiger
Kompaktlader in Bezug auf Motorisierung und Schadstoffaussto? mit Anbaukomponenten
(u. a. Hydro-Meifkel, Besenschaufel) und Dieselpartikelfilter

e Balduf-Absaug-/Filtereinheit BFA 3440 mit erforderlichem Schlauch, H14-Polizei-Filter,
Schubkarre

¢ Nass-Fugenschneider Wakra Typ BS6E2

o Kugelstrahlgerat Balduf-BSM-Serie. Abhangig von der Grolie der Sanierungsflache, der
bendtigten Wendigkeit der Maschine und der Untergrundbeschaffenheit werden die Typen
BSM300 oder BSM500 eingesetzt. Die Maschinen sind gleich aufgebaut und unterschei-
den sich in der Arbeitsbreite. Insbesondere bei stark unebenem Untergrund ist der Typ
BSM300 zu verwenden um sicherzustellen, dass die Spritz-Abdichtung der Maschine
keine Licken zum Untergrund aufweist.
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Abgasabsauganlage
Hochleistungsturbinen mit Schlauch
Magnetbesen
Ausreichende Wasserversorgung zur Bedlsung der Frase sowie der Hydromeif3el
Besen und Abzieher
Big-Bags mit Kennzeichnung ,Asbest” inkl. Haltevorrichtung
Material zur Arbeitsplatzabsperrung
Schilder mit Zutrittsverbotskennzeichnung
Arbeitsanweisung
Wasserwanne mit Schuhabstreifer
Staubdichte Einwegschutzanziige
Atemschutzmaske der Filterklasse FMP 3
Arbeitsschutzhandschuhe
Gehorschutz
Arbeitssicherheitsschuhe
Arbeitsausfiihrung
Sanierungsbereich absperren
Warnschilder gemal TRGS 519 anbringen
Arbeitsanweisung anbringen
Baustromversorgung herstellen
Bereitstellen der Big-Bags inkl. Haltevorrichtung
Anlegen der Persdnlichen Schutzausristung (PSA)
Absaugeinheiten mit in Schubkarre eingelegtem Big-Bag anfahren

Wasserversorgung anfahren

4.1 Trennschnitte

Das Herstellen von Begrenzungsschnitten ist notwendig fir die Anarbeitung an aufgesetzte
aufgehende Bauteile (bspw. im Trockenbau erstellte Stidnderwande, aufgesetzte Panel-
wande), die Anarbeitung an Durchgangen (Turen/Tore) und die Anarbeitung an andere
Oberflachen/Einbauten.

Damit ist bei der darauffolgenden Randbearbeitung mittels Hydro-Hammer (siehe 4.3) eine
saubere Bruchkante fir den Wiederaufbau des Untergrunds sichergestellt. Bei hochliegender
Bewehrung kann es ndétig sein, diese mittels Entlastungsschnitten zu durchtrennen, damit bei
den Frasarbeiten keine Hindernisse bestehen. Die Trennschnitte werden von zwei Personen
(Maschinenfuhrer, Hilfsarbeiter) ausgeftihrt.
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Ablauf:

e Staubabsaugung mit angeschlossener Balduf-Absaug-/Filtereinheit BFA 3440 mit H14-
Polizeifilter starten. Abwarten bis Kompressor der Absaugeinheit gefillt ist und jeder Filter
vom Kompressor mindestens zweimal abgeblasen wurde.

¢ Einsatz eines Nassschneidegerats des Typs Wakra BS6E2 mit Diamantsageblatt.
e Wasserbedlsung des Werkzeugs starten.

¢ Nassschnitte unter Wasserbediisung und Absaugung vornehmen.

e Maschine durch zweiten Mann absaugen.

e Entstehende Schlamme mit Schieber abziehen und in Big-Bags verfllen.

e Bei Schneidearbeiten entlang von Wanden und anderen aufgehenden Bauteilen sind
diese anschlielend grindlich und riickstandslos mit Wasser abzuspilen.

4.2 Fras-Verfahren

Abhangig von der Raumarchitektur benétigt man aufgrund der Funktionsweise der Frase
sowie der Ableitung der Abgase bis zu drei Personen (Maschinenfuhrer, Hilfsarbeiter fur das
Nachfuhren der Absaugeinheit und die Sichtkontrolle der Untergrunds, Hilfsarbeiter fur das
Nachflihren der Abgasabsaugung).

Ablauf:

o Sicherstellen, dass Abgase und Dieselmotoremissionen sowie Temperaturen am Arbeits-
platz durch Absaugung der Raumluft/Abgase und Herstellung eines 5-fachen-Luftwech-
sels innerhalb einer Stunde bei freiem Sanierungsbereich durch den Einsatz von Hoch-
leistungsturbinen ausreichend reduziert sind.

¢ Beifortlaufendem Betrieb im Sanierungsbereich die Abgase und Dieselmotoremissionen
durch Absaugungsanlage direkt an der Maschine absaugen und tber EntlGftungsanlage
des Gebaudes oder Gebaude-Offnungen ins Freie ausleiten.

e Frastrommel-Staubabsaugung mit angeschlossener Balduf-Absaug-/Filtereinheit BFA
3440 mit H14-Polizeifilter starten. Abwarten bis Kompressor der Absaugeinheit gefullt ist
und jeder Filter vom Kompressor mindestens zweimal abgeblasen wurde.

o Frase anfahren, Frastrommelkasten vorn und hinten bis auf Untergrund absenken und
somit geschlossenen Frastrommelkasten herstellen.

o Asbesthaltigen Estrich unter Wasser-Bediisung und Absaugung abfrasen.
e Nasses Frasmaterial mit Kompaktlader und angebauter Besenschaufel aufnehmen.
e Frasmaterial unter Wasser-Bedusung in Big-Bag einfullen.

¢ Material, das den Big-Bag beim Verflllen verfehlte, zusatzlich befeuchten und mit Hand-
besen und Schaufel in Big-Bag verfillen.

¢ Vollen Big-Bag in Schubkarre der Absaugeinheit unter Wasserbedlsung verschliel3en und
im Schleusenbereich fir Abtransport Gbergeben.

¢ Nasse Oberflache mit Kompaktlader und Besenschaufel nachreinigen.

e Schwer zugangliche Oberflache mit Handbesen und Abzieher manuell nachreinigen. Fla-
che und Material missen wahrend des manuellen Kehrvorgangs feucht gehalten werden.
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e Oberflache abtrocknen lassen.
4.3 Hydro-MeiBel-Verfahren

Das Hydro-Meilel-Verfahren wird bei Randarbeiten, bei denen die Frase bauartbedingt nicht
frasen kann, eingesetzt. Dies sind in der Regel Randstreifen von ca. 20 cm Breite an aufge-
henden Bauteilen oder Einbauten wie beispielsweise Kabelkanalen. Hierbei wird der hydrau-
lisch betriebene und am Kompaktlader angebrachte Abbruchhammer mit Flachmeil3el an die
Fraskante angesetzt und mit wenigen, gezielten Schlagen der Randstreifen des belasteten
Estrichs vom Untergrund gelost.

Zudem wird das Verfahren verwendet

¢ in Sanierungsbereichen, in denen aufgrund fehlender Statik die Frase Dynapac PL500TD
nicht eingesetzt werden kann.

e wenn die Verbundhaftung des Estrichs zum Untergrund ein Abheben (Schalen) des belas-
teten Materials zulasst.

Ablauf:

Abhangig von der Raumarchitektur benétigt man aufgrund der Funktionsweise des Kom-
paktladers mit Anbau-Hydraulik-Hammer sowie der Ableitung der Abgase bis zu drei Perso-
nen (Maschinenfuhrer, Hilfsarbeiter fir das Nachfihren der Absaugeinheit, die Sichtkontrolle
der Untergrunds und die Wasserbedisung, Hilfsarbeiter flir das Nachflihren der Abgas-
absaugung).

o Sicherstellen, dass Abgase und Dieselmotoremissionen durch Absaugung der Raum-
luft/Abgase und Herstellung eines 5-fachen-Luftwechsels innerhalb einer Stunde bei
freiem Sanierungsbereich durch den Einsatz von Hochleistungsturbinen ausreichend
reduziert sind.

o Bei fortlaufendem Betrieb im Sanierungsbereich die Abgase und Dieselmotoremissionen
durch Absaugungsanlage direkt an der Maschine absaugen und Uber Entliftungsanlage
des Gebaudes oder Gebaude-Offnungen ins Freie ausleiten.

e Staubabsaugschlauch an Hydraulikhammer befestigen.

e Staubabsaugung mit angeschlossener Balduf-Absaug-/Filtereinheit BFA 3440 mit H14-
Polizeifilter starten. Abwarten, bis Kompressor der Absaugeinheit gefullt ist und jeder Fil-
ter vom Kompressor mindestens zweimal abgeblasen wurde.

o Kompaktlader mit Wasser-Bediisung und Absaugung anfahren.
e Estrich mit Hydromeif3el abheben und ausbauen.
e MeilReln der Rander, die durch die eingesetzte Frase nicht erreicht werden kénnen.

¢ Abgebrochenes nasses Material mit Kompaktlader und angebauter Besenschaufel
aufnehmen.

o Nasses gemeilleltes Material unter Wasser-Bedlisung in Big-Bag einftllen.

¢ Material, das den Big-Bag beim Verflllen verfehlte, zusatzlich befeuchten und mit Hand-
besen und Schaufel in Big-Bag verfillen.

¢ Vollen Big-Bag in Schubkarre der Absaugeinheit unter Wasserbedlisung verschliel’en und
im Schleusenbereich fir Abtransport Gbergeben.
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e Nasse Oberflache mit Kompaktlader und Besenschaufel nachreinigen.

e Bei MeilRelarbeiten an Wanden und anderen aufgehenden Bauteilen sind diese anschlie-
Rend grindlich und rickstandslos mit Wasser abzusptilen.

e Schwer zugangliche Oberflache mit Handbesen und Abzieher manuell nachreinigen. Fla-
che und Material mussen wahrend des manuellen Kehrvorgangs feucht gehalten werden.

¢ Oberflache abtrocknen lassen.
44 Kugelstrahl-Verfahren

Hierflr werden zwei Personen bendétigt (Maschinenflhrer, Hilfsarbeiter zum Nachfiihren der
Absaugeinheit und Einsammeln von liegengebliebenen Stahlkugeln mittels Magnetbesen).

Ablauf:

¢ Big-Bag in die Mulde der zur Absaugeinheit zugehérigen Schubkarre einsetzen.
¢ Absaugeinheit anfahren.

¢ Kugelstrahlmaschine BSM300 oder BSM500 anfahren.

e Strahlen und Absaugen der abgetrockneten Flache.

¢ Sollte das Sieb aufgrund hohen Materialabtrags verstopfen, so ist dieser unter laufender
Absaugung auszubauen, zu befeuchten und das befeuchtete Material ist im Big-Bag ab-
zuklopfen. Danach Sieb mit Einwegtuch abtrocknen, wieder einsetzen und Einwegtuch in
Big-Bag entsorgen, Big-Bag unter Wasserbedisung verschlielRen.

e Vollen Big-Bag, der zuvor in die Schubkarre der Absaugeinheit eingesetzt wurde, unter
Wasserbedlsung verschliel’en

5 Abfallbeseitigung

Asbesthaltige oder asbestkontaminierte Abfélle sind als gefahrlicher Abfall eingestuft und
gemal den landerspezifischen Regelungen und unter Beachtung der TRGS 519 Nr. 18 zu
entsorgen.

6 Verhalten bei Storungen

Muss beim Arbeitsablauf von diesem Verfahren abgewichen werden, ist die Arbeit zu unter-
brechen und die sachkundige verantwortliche Person zur Abstimmung der weiteren Vorge-
hensweise zu verstandigen.
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